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NDIS 3434-3:2017 

「コンクリートの非破壊試験―打撃試験方法 第 3部：機械インピーダンス試験方法」 

 

正  誤  表 

 

 

 

 

修正箇所 サンプリング時間（本文 3ページ 5.4計測装置 注 5）） 

 

誤 サンプリング時間間隔は 1μs以上，測定時間は・・・・・に設定することが望ましい。 

 

正 サンプリング時間間隔は 1μs以下，測定時間は・・・・・に設定することが望ましい。 

 

以上 

 

 

 

 


